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PRODUGCION DE CERAMICA EN DISTINTOS GONTEXTOS
SOCIO-HISTORICOS PREHISPANICOS DEL BOLSON DE FIAMBALA
(DEPARTAMENTQ TINOGASTA, CATAMARCA)

Morma Ratto’; Anabel Fealy' y Rita Pia?

"Museo Einografico -FFyL-UBA- Buenos Aires
*Comision Nacional de Energia Atomica. Buenos Aires

Contacto: nretic@ciudad.com.ar

Smetivo e hipotesis
oetiva del trabajo es definir 3 dimansion social de las slecciones téenizas para la produc-
S5 2z blenes ceramicos realizada por sociedades con organizaciones pre-estatales y estatales
= - Zzron uso del espacio 2n el Bolsdn de Fiambala (Dpto. Tincgasta, Catamarca). Se definen
“zrantes estilos tecnologicos (sensu Stara, 18999) de una muestra ceramica a la que se realizd
~z2lsis téenico-morfolégico y de procedencia de [zs materias primas utilizadas para su manu-
= 3 iravés de andlisis por activacian neutrdnica (AAN). El material analizado proviene de sitios

=T=rzan por su varisbilidad en la planificacién arquiteciénica del espacio, las diferantes técnicas
~=:z7iales constructives utilizados, v sus distintos ambientes y cotas altitudinales de localiza-
= _os resultados aportan a |2 definicion de la produccidn y distribucion de bienes ceramicos en
e 2, con relacidn a las hipdtesis que sostienen que: (i) la eleccion y reutilizacian en el tiempo
de La Troya constituye la represeniacidn de una practica social que se reproduce en &l
= fravés de la memaoria, comenzando su desarrolio durante la etapa pre-sstatal hasta la
(Ratto et al, 2002 a, 2004).

LI ]
[

Amtecedentes

-0s trabajos se iniciaron para conocer los mecanismos de interaccion entre la ragidn punefia
d2 Chaschuil (3500-4200 msnm) y el Bolsdn de Fiambala, especialmente con el sitio
Zatungasta o La Troya (1500 msnm). Al estado actual del conocimiento (Ratto ef. al, 2002
2 b, 2004; Feely, 2003; entre otros). sabemos que:

= Las sociedades agropastoriles (Formativas) y estatal (Inca) explotaron el alfar de La Troya
cara la manufaciura de piezas ceramicas con los que abastecieron 2 las instalacicnes loca-
zadas en pisos punefios de [a region de Chaschuil.

- El sitio Batungasta funciond come un centro de manufaciura de bienas ceramicos durante la
2poca incaica.

= Lz abundancia de ceramica con caracterlsticas tecnolagica v estillsticas del Formativo recu-
cerada en las distintas intervenciones realizadas en el sitic Batungasta y su &rea adyacante
cermite pensar en una larga ocupacion del espacic por sociedades con organizaciones so-
cic-econdmicas y politicas diferentes, materializéndose no sdlo en el aprovisionamiento de
zrcillas sino también en la produccidn y circulacion de bienes a otras areas.

=siz situacion genera nuevas preguntas: (i) cudl fue el radio de distribucion en el Bolson de
—2zla de los artefactos manufacturados en La Troya, (i) bajo qué modalidades se realizd la
Z=c.ccion y distribucion de bienes en el tiempo por parte de sociedades con organizaciones
== o-politicas diferentes, v (iil) como varia la tecnclogla cermica sobre la base de la produccion
=~ mzterias primas de un mismo alfar.
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Lineamientos metedelogicos y composicién de la muestra

E| AAN es la técnica analitica que reune los requisitos basicos de sensibilidad, precision,
exactitud y selectividad necesarios para ahordar la discusion de problemas arqueciagicos de pro-
redencia, comercio, intercambic y preduccion de alfareria (Bishop, 1980; Bishap et al, 1982,
Bishop y Meff, 1989; Neff, 1998, entre otros).

Se analizo por AAN una muestra cerémica (N=156) y de depositos arcillosos regionales (N=52)
para definir elalcance y dimension de la produccion de bienes ceramicos manufacturados eny con
materias primas del alfar de La Troya hacia atras areas del Bolsen de Flambala y punefia extra-
regional. A saber

a)

b}

c)

d)

g)

a)

Resultados

a)

k)
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La muestra ceramica regional {146:156) proviene de diferentes contexios —residencial, funerario,
productivo y ritual-de sitios arg ueoldgicos emplazados en distintos ambientes y cotas altitudinales
del Bolsén de Fiambald. Estos sitios presentan diferentes arreglos espaciales, materiales y
téenicas constructivas gue junto con 108 conjuntos cerdmicos recuperados los ubican temparal-
mente dentro del desarrollo cultural de socledades pre-estatales y estalales-Tabla 1.

Qe realizé un analisis morfométrico y tecnolégico por lupa binocular de bajos aumentos para
definir los diferentes tipos de pastas -Grupos Tecnologicos- represefitados sobie la base de:
(i) el tipo de coceion; {ii) la carga porcentual de antiplastico; (i) el tamano de las inclusio-
nes, v (iv) |z porosidad de la pasta—Tabla 2. Estas varianles definen diferentes tipos de pasia
que luego se relacionan con las clases de antiplastico y las caracterlsticas de tratamienio
de |a superficie. seleccionandose casos para la realizacion de cortes ceramologicos.

Para conocer cul es la distribucién extra-regional de la produccién ceramica del Bolson de
Fiambalé, se incorpord a la muestra material ceramico (10:158) proveniente de sitios de la
Puna de Antofagasta facilitados por el Lic. Carlos Aschero, cuyos estilos decorativos res-
ponden a los regisirados en el Bolsén de Fiambala durante el Formativo —Saujil y Ciénaga.

Las muestras de depositos arcillosas (N=52) provienen del valle mesotermal de Abaucan,
abarcando el curso inferior y/a superior de los rios La Troya, El Puesto Guanchiny Calorada,
como asl también de barreales de la localidad de Medanito. Todos pertenscen a la formacién
Calchaquense (Terciaria).

Todas las muestras fueron preparadas y analizadas en &l laboratarie del Grupe de Tacnicas
Analiticas Nucleares del Centro Atomico Ezeiza de la Comision Nacional de Energia Atbmi-
ca (Argentina). Se siguieren los procedimientos t&cnicos y analiticos resefiados en frabajos
previos (Ratto et. al, 2002 a) identificandose un total de 22 elementos —trazas, minoritarios
y mayoritarios).

Se raalizé un analisis numérico multivariado per Componentes Principales (CP) —FPrograma
SPSS 12 y Estatistica 5.5-, realizéndose la transformacion logaritmica de los dalos, mainz
de covarianza y rotacion Varimax. Solo se seleccionaron aquellos elementos que reunfan i2s
siguientes condiciones: {i} sus concantraciones presentaban un error menor al 10%; (i
fueron determinados en ludas las muestras, y (i) se contaba con informacién suficients
sobre su comportamiento a través de la literatura especializada (Bishop, 1980 Bishop &t
al. 1082 Bishap y Neff, 1989; Neff, 1988; entre otros). Con base en lo expueste, fueron
selecrionados 14 elementos (Ce, Eu, La, Lu, Smy Yb -Tierras Raras-Grupo lll- Th -Actinidos-
Grupo Il Cs y Rb -Alcalinos-Grupo |-, y Sc, Hf, Co, Cr, y Fe -Elementos de Transicion-|

Sa determinaron nueve Grupos Tecnologlcos (G T) que comprenden a diferentes formas de
piezas cerdmica regionales (146:1350) clasificadas dentro de distintos Periodos Cultursies
del NOA-stapa Formativa a |a Inca. Dichas grupos presentan clases de antiplésticos minerss
les y antrépicos que se diferencian por su naturaleza y riqueza -cantidad de clases o=
antiplastico representadas por muestra. Entre los minerales més representativos se encusss
tra el cuarzo, los fragmentos de roca, la mica y la calcita, mientras que feldespatos & inchss
siones arcillosas se prasentan en menor frecuencia relativa. Por su parte, la muess
extrarragional (10:156) corresponde a los Grupos Tecnologicos R 1y Ii, aportande la mica
el cuarzo la mayor carga relativa.

No <& ohserva diferancias significativas en el porcentaje de antiplasticos y su rigueza =
aquellas muestras gue presenian un perfil quimico similar (97:146) ¥ diferante (49:148
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acuerdo con el resultado del analisis estadistico multivariada.

c) ElIB0% delos fragmentas ceramico de Antofagasta de la Sietra -extrarregional- presentan un
perfil quimico multielemeantal similar al §5% de la muestra regional provenients del Bolsan de
Fiambala.

d) EI67% [103:158) de la muestra cerémica regional y extrarregional presenta un perfil quimico
multielemental no sélo similar entre ellos sino también con el parfil geoguimico multislemental
de las arcillas provenientes del curso inferior de La Troya, Fiambala y Medanitos.

Conclusiones

a) Existe mayor variabilidad geoquimica en las plezas ceramicas que presentan caracter/sti-
cas tecnologico-estilisticas del Periodo Tardio respecto al Formative e Incaico,

b} Existe menor variabilidad en el perfil quimico multielemental de la cerdmica adscripta a la
etapa Formativa -regional y extrarregional- aunque sus sitios de procedencia conforman
diferentes contextos funcionales -residencial y/a funerario-, los que ademas presentan dife-
rencias en sus arreglos espaciales arquitectdnicos, técnicas y materiales constructivos.

¢) Palo Blanco -Formativo- es el sifio gue presenta mayor frecuencia relativa de piezas carami-
cas con perfiles multislementales diferentes.

d) El conjunte cerdmico con perfil quimico multielemental similar (103:158) presenta grupos
tecnoldgices diferentes. Esto significa que &l aprovisionamiento de materias primas se man-
tiene a lo largo del tiempo a pesar que otros pasos de la cadena operativa de manufactura
ceramica presentan variaciones en sus elecciones técnicas —i.e. el tipo de coccion, la car-
ga, el tamafio y tipo de antipléstico, la técnica de tratamiento de superficies y de decoracién.
Ademas, con las mismas materias primas se manufacturaron piezas con formas diferentes.

e) Las arclllas de La Troya, Fiambald y Medanitos son las gue guardan un perfil quimico
multielemental mas semejante con |os fragmentos de piezas ceramicas regionales del Bol-
son de Fiambala (97:146). Estas provienen ne sélo de diferentes contextos funcionales y
temporales sino que también se registran diferencias en las cotas altitudinales de emplaza-
miento de sus sitios de procedencia. Estas fuentes de aprovisionamiento se utilizan a lo
largo del tiempo dentro del desarrollo cultural del Bolson de Fiambala. Su explotacion se
remonta desde el 1.350 AP hasta la época incaica para el caso de La Troya, en funcion de
las estructuras de combustion para la manufactura cerdmica -hornos- registrados.

fi Nosabemos si se mueven los objetos o las personas pero algunas piezas ceramicas proce-
dentes de Antofagasia de la Sierra -Puna/Formativo- fueron manufacturadas con arcillas del
area del Bolson de Fiambala. Esta es una linea a explorar para determinar los mecanismos
de interaccién a nivel de una macro-region gue engloba no sélo la Puna de Chaschuil, coma
ya conocemos, sino también la antofagastefia,
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Anexo de tablas

Tabla 1

editado por Elizabeth Chilte

Provedencia de la mucstra sardmica sujeta a analisie tecno-morfoldgico y por activacion neutrénici

e

Sitio amueolégico Altitud Tipo de Adscripcion Procedencia Cantidad
‘ (m.s.nm.) | emplazamiento cultural muestra ceramica | fragmentos
| AAN
| WE0-1344 1.430 Residencia Formalive Excav. y super. 1
Sector medio 1480 Muestraos sistamatcos y Excav. y superf. 17
| El Puesto-La Troya rascates. Materialas del
I Formalfive a Incaico
Baungasia 1480 Residencial Incaice Excavacidn 10
| -sector Este-
Batungasta 1480 IMuestrens sizstematicos de superficie 1
-pErfaria sur- ceramica en superficio del
| Formativa a Incaico
Homos Batungasta 1420 Productive Tardiofinca Excavacian 4
-perferia none-
istataco-El Homo 1680 Funerario FormativalT | Coeccion Museo a
ardio J Waria
Campo Grabados 1700 Ritual ctivios Supaerficia 3
Guanchncito grabados
Formativos y
Tardios
Huanchin ca. 1700 Funerario FormativeT | Coleccion Museo J. 10
ardio Maria
Tawn 1 1,790 Rasidoncisl Frrmative Excav, ¥ superf. 16
Finca Justa 1960 Funerano Tardio Excavacion 4
Perzyra
Paln Blanco 1.980 Residencial Fammativa Excav.y suparf. 17
-MH 3-
Ranchilios 1 2.340 Residencial Incaico Excav, v superf, 3
| Ojo del Agua 1 2450 Residencial Farmativo Excay. y superl. v
Punta de la Pefa 2 Procedentas del draa punefia extrarregiona Excavacidn 10
| Punta de la Pera 12 de Antofagesta de la Siema
ﬁuma Horadada
156

| TOTAL DE FRAGNMENTOS CERAMICOS ANALIZADOS

1 Se define en funcién del arreglo espacial arquitecténico y las caracteristicas tecno-estilisticas de la mu

carémica y/o motivos grabados
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Tabla 2
Principales variables tecnolégicas consideradas para la definicion de los
grupos tecnologicos representados en la muestra

Tipos de Grupo % de Tamano del Porosidad Textura de la
Coceibn Tecnolégico antiplastica antiplastico predominante pasta
Oxidante (0} Lyl Menoral 5% | Muy fine a medio | Sin poros 3 Fina
Reductora (R ligeramante porasa
d Mixta (M) Hi Entre 5y 10% | Medio a muy Ligeramente parosa Media
qrugso a media
v Mavyar al 10% | Muy fino a fino 5in poros 8 media Finaa Media
W Mayor al 10% | Medio a muy Madia a muy Tosca
gruess porosa

7 Las pastas con porcentaje entre 5 y 10 % de antiplasticos, de tamafio muy fine y fine, han sido incluidas dentra del
GT. Iy ll, debido a su escasa representatividad y sus caracteristicas tacnalagicas
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